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Method AQ250 AQ250 AQ250 AQ250 AQ250 AQ250 AQ250 AQ250 AQ250 AQ250 AQ250 AQ250 AQ250 AQ250 AQ250 AQ250 AQ250 AQ250 AQ250 AQ250 AQ250 AQ250 AQ250 AQ250 AQ250 AQ250 AQ250 AQ250 AQ250 AQ250 AQ250 AQ250 AQ250 AQ250 AQ250 AQ250 AQ250 AQ250 AQ250 AQ250 AQ250 AQ250 AQ250 AQ250 AQ250 AQ250 AQ250 AQ250 AQ250 AQ250 AQ250 AQ250 AQ250

Analyte Mo Cu Pb Zn Ag Ni Co Mn Fe As U Au Th Sr Cd Sb Bi V Ca P La Cr Mg Ba Ti B Al Na K W Sc Tl S Hg Se Te Ga Cs Ge Hf Nb Rb Sn Ta Zr Y Ce In Re Be Li Pd Pt

Unit PPM PPM PPM PPM PPB PPM PPM PPM % PPM PPM PPB PPM PPM PPM PPM PPM PPM % % PPM PPM % PPM % PPM % % % PPM PPM PPM % PPB PPM PPM PPM PPM PPM PPM PPM PPM PPM PPM PPM PPM PPM PPM PPB PPM PPM PPB PPB

MDL 0,01 0,01 0,01 0,1 2 0,1 0,1 1 0,01 0,1 0,1 0,2 0,1 0,5 0,01 0,02 0,02 1 0,01 0,001 0,5 0,5 0,01 0,5 0,001 20 0,01 0,001 0,01 0,1 0,1 0,02 0,02 5 0,1 0,02 0,1 0,02 0,1 0,02 0,02 0,1 0,1 0,05 0,1 0,01 0,1 0,02 1 0,1 0,1 10 2

Sample Type

JPC001A Soil Pulp 1,73 37,00 127,12 76,6 501 12,6 4,0 335 2,14 33,8 2,8 9,3 2,4 6,5 0,38 1,70 1,09 41 0,07 0,118 15,5 25,5 0,20 51,3 0,055 <20 1,42 0,010 0,15 1,1 2,2 0,43 0,11 527 2,6 0,03 10,6 5,25 <0.1 0,04 5,28 41,8 15,1 <0.05 2,2 7,78 45,0 0,08 1 1,1 20,5 <10 2

JPC001B Soil Pulp 0,70 100,99 122,46 92,9 136 8,4 5,5 995 2,41 16,8 3,5 3,2 5,1 5,5 0,29 0,71 0,88 32 0,06 0,074 18,4 34,7 0,24 78,3 0,064 <20 1,93 0,011 0,15 0,3 3,0 0,43 0,04 342 0,8 0,03 11,8 5,53 <0.1 0,02 4,15 47,0 15,1 <0.05 1,0 12,98 57,8 0,07 <1 2,0 32,0 <10 <2

JPC002A Soil Pulp 0,72 35,56 47,77 153,0 114 19,4 7,9 476 2,27 12,0 5,2 5,2 11,8 37,0 0,71 0,90 0,36 40 0,38 0,066 36,0 17,9 0,33 97,2 0,083 <20 1,84 0,023 0,26 0,3 4,6 0,34 0,06 107 0,7 0,02 8,9 4,87 <0.1 0,07 4,37 50,0 7,0 <0.05 4,0 22,71 80,5 0,06 <1 2,5 23,3 <10 2

JPC003A Soil Pulp 0,68 7,09 51,90 64,2 131 11,3 5,0 358 2,42 19,5 2,2 0,8 10,7 5,5 0,15 0,81 0,45 39 0,06 0,038 18,4 17,2 0,29 40,8 0,125 <20 1,78 0,010 0,20 0,4 4,5 0,53 0,04 181 0,9 0,03 10,0 6,45 <0.1 0,08 6,08 68,9 7,2 <0.05 3,3 9,31 64,0 0,07 <1 1,0 38,6 <10 <2

JPC004A Soil Pulp 0,76 12,03 55,15 101,6 146 10,1 5,6 983 1,54 13,6 2,9 1,6 0,9 17,5 0,72 0,63 0,42 35 0,28 0,067 19,8 15,6 0,24 99,2 0,022 <20 1,35 0,009 0,15 0,5 1,1 0,30 0,07 195 0,9 0,02 6,1 2,50 <0.1 <0.02 1,30 27,3 4,1 <0.05 0,5 6,33 46,0 0,04 <1 1,3 22,9 <10 <2

JPC005A Soil Pulp 2,89 24,46 156,51 59,4 399 17,2 4,2 204 1,65 43,3 2,9 8,4 1,3 6,6 0,43 2,90 1,20 44 0,07 0,082 16,5 20,2 0,12 33,7 0,048 <20 1,13 0,008 0,09 3,9 1,7 0,50 0,16 623 3,4 0,05 10,9 3,49 0,2 0,08 5,50 19,7 11,0 <0.05 4,9 5,33 39,4 0,10 3 0,7 8,9 <10 2

JPC005B Soil Pulp 0,55 4,93 48,64 59,2 128 4,7 3,0 560 2,46 18,7 4,4 1,7 15,0 3,3 0,25 0,64 0,84 29 0,03 0,036 32,2 9,4 0,25 33,8 0,062 <20 1,93 0,014 0,15 0,3 3,5 0,48 0,03 115 0,9 0,03 13,5 7,28 <0.1 0,04 4,02 50,3 9,2 <0.05 1,8 8,17 87,9 0,08 <1 1,2 29,5 <10 <2

JPC006A Soil Pulp 1,50 14,74 84,08 38,3 248 10,9 3,4 191 1,39 33,7 1,9 5,7 1,3 7,5 0,34 1,93 0,65 37 0,08 0,049 15,9 16,6 0,14 42,5 0,040 <20 1,01 0,006 0,10 1,1 1,8 0,35 0,10 350 2,4 0,03 6,7 2,03 <0.1 0,05 3,18 17,3 5,7 <0.05 2,9 7,20 31,5 0,06 2 0,6 10,2 <10 <2

JPC007A Soil Pulp 0,54 10,34 30,70 81,3 111 8,1 5,8 786 1,80 8,3 2,3 0,5 1,4 27,9 0,41 0,26 0,39 27 0,27 0,119 26,8 13,5 0,34 85,3 0,016 <20 1,71 0,008 0,26 0,2 1,3 0,24 0,04 135 0,3 0,02 7,8 2,48 <0.1 <0.02 0,85 38,0 4,2 <0.05 0,2 5,65 60,7 0,04 <1 1,5 16,9 <10 <2

JPC008A Soil Pulp 0,61 9,65 34,38 88,2 103 8,3 5,7 836 1,88 9,0 2,7 1,3 1,1 33,1 0,46 0,32 0,31 29 0,23 0,130 28,8 13,8 0,28 77,5 0,012 <20 1,71 0,010 0,19 0,3 1,0 0,22 0,05 130 0,4 0,02 8,0 1,89 <0.1 <0.02 0,80 33,2 4,2 <0.05 0,2 5,45 63,4 0,04 <1 1,3 15,5 <10 <2

JPC009A Soil Pulp 0,73 14,28 57,52 106,6 190 10,0 5,8 925 2,10 16,9 2,7 2,3 1,8 14,2 0,54 0,64 0,53 39 0,20 0,083 16,6 16,7 0,30 121,7 0,075 <20 1,87 0,010 0,15 0,2 2,5 0,42 0,05 237 0,7 0,02 9,6 6,63 <0.1 <0.02 3,36 42,6 9,0 <0.05 0,8 8,32 38,1 0,05 <1 1,5 39,6 <10 <2

JPC010A Soil Pulp 1,01 14,14 59,60 51,7 241 10,7 3,8 220 1,88 30,3 2,3 3,6 2,4 6,5 0,25 1,07 0,50 41 0,05 0,045 14,8 17,7 0,20 48,9 0,050 <20 1,61 0,008 0,12 0,4 2,5 0,36 0,07 233 1,3 0,03 8,8 3,61 <0.1 0,05 3,77 23,3 6,6 <0.05 2,7 6,05 34,6 0,06 <1 0,8 27,6 <10 <2

JPC011A Soil Pulp 2,06 22,21 78,77 41,8 372 14,3 5,0 155 1,60 90,3 2,1 19,8 1,9 10,1 0,35 1,74 0,69 55 0,08 0,041 16,2 18,5 0,14 38,5 0,053 <20 1,05 0,010 0,11 0,7 2,5 0,44 0,08 374 2,1 0,04 8,9 3,02 <0.1 0,09 4,57 21,3 6,8 <0.05 5,9 5,85 35,2 0,06 4 0,9 11,3 <10 3

JPC011B Soil Pulp 0,34 3,77 24,02 28,9 108 6,3 2,9 202 1,47 12,4 2,0 2,1 6,0 6,1 0,12 0,26 0,27 27 0,04 0,017 20,4 11,8 0,19 44,1 0,041 <20 1,25 0,010 0,12 <0.1 2,4 0,28 <0.02 81 0,4 <0.02 6,4 4,32 <0.1 0,03 2,01 26,5 3,8 <0.05 1,6 5,42 43,5 0,03 <1 0,8 24,0 <10 <2

JPC012A Soil Pulp 0,54 62,47 67,68 186,7 863 16,9 5,2 400 1,80 8,1 4,1 19,7 8,6 22,4 0,40 2,00 1,14 26 0,77 0,055 21,7 18,2 0,33 126,9 0,042 <20 1,60 0,021 0,23 0,8 3,4 0,29 0,04 236 0,5 <0.02 7,2 4,35 <0.1 0,05 2,48 40,3 9,9 <0.05 2,5 15,62 49,0 0,04 <1 1,9 31,8 <10 5

JPC013A Soil Pulp 0,85 41,39 58,01 285,8 306 17,8 6,9 415 1,89 10,0 2,5 15,3 4,2 21,8 0,73 0,68 0,45 35 0,39 0,080 21,3 22,5 0,32 122,1 0,051 <20 1,49 0,016 0,25 0,3 3,2 0,29 0,05 206 0,6 <0.02 6,4 4,06 <0.1 0,05 2,38 39,8 8,4 <0.05 2,6 14,81 46,7 0,03 <1 1,8 27,0 <10 6

JPC014A Soil Pulp 0,62 25,29 59,04 139,6 239 19,9 6,7 613 2,30 11,2 3,3 41,3 6,3 24,8 0,68 0,65 0,51 36 0,65 0,125 25,9 21,1 0,46 107,7 0,070 <20 1,73 0,021 0,29 0,3 3,1 0,34 0,07 199 0,7 <0.02 8,6 4,85 <0.1 0,04 3,61 54,0 9,5 <0.05 2,0 14,70 64,5 0,05 <1 1,7 29,1 <10 <2

JPC015A Soil Pulp 1,26 14,67 97,46 58,6 373 12,6 3,4 213 1,76 30,0 1,4 11,4 1,2 6,7 0,40 1,80 0,74 37 0,08 0,061 13,3 19,0 0,15 40,2 0,029 <20 1,34 0,007 0,13 0,6 1,5 0,35 0,10 344 2,0 0,04 7,2 2,20 <0.1 0,04 2,49 22,6 6,9 <0.05 1,9 4,26 29,5 0,07 2 0,5 10,3 <10 <2

JPC016A Soil Pulp 1,90 17,60 113,80 36,1 475 10,7 2,5 93 1,18 29,2 1,2 10,7 0,5 7,0 0,39 2,59 0,94 31 0,05 0,067 10,2 15,6 0,09 35,5 0,032 <20 0,85 0,007 0,09 1,5 1,1 0,29 0,15 443 3,1 0,04 6,9 2,21 0,1 0,05 3,01 13,6 8,6 <0.05 2,8 3,07 21,7 0,07 2 0,3 6,8 <10 3

JPC017A Soil Pulp 0,67 29,03 81,32 115,7 478 10,5 4,4 343 1,89 15,2 1,5 73,7 0,6 8,4 0,32 0,74 0,98 31 0,15 0,083 16,2 14,9 0,46 73,2 0,012 <20 1,62 0,008 0,16 0,5 0,9 0,22 0,05 525 0,8 0,02 7,4 2,22 <0.1 <0.02 0,78 27,8 7,9 <0.05 0,2 5,93 37,6 0,04 <1 1,5 22,1 <10 540

JPC017B Soil Pulp 0,54 68,36 99,96 111,9 514 10,9 5,9 640 1,94 13,5 1,5 91,4 0,8 7,5 0,56 0,79 0,70 29 0,07 0,068 17,5 15,4 0,46 121,0 0,012 <20 1,77 0,009 0,12 0,3 1,0 0,26 0,04 589 0,7 <0.02 7,4 2,57 <0.1 <0.02 0,50 26,0 30,6 <0.05 0,1 5,73 41,0 0,04 <1 1,7 23,5 <10 815

JPC018A Soil Pulp 0,35 21,06 40,73 145,5 264 11,6 6,3 550 2,23 5,8 3,9 21,5 9,9 18,8 0,47 0,51 0,63 37 0,56 0,102 25,1 15,3 0,49 131,4 0,107 <20 1,89 0,023 0,44 0,7 5,0 0,47 0,04 138 0,6 <0.02 9,2 7,64 <0.1 0,04 3,56 68,4 8,8 <0.05 1,7 21,21 56,3 0,05 <1 2,2 50,5 <10 3

JPC019A Soil Pulp 0,99 13,28 47,73 49,7 202 12,3 4,4 186 2,06 21,7 1,6 4,2 4,6 6,3 0,26 1,31 0,62 36 0,08 0,048 13,9 19,1 0,25 32,6 0,067 <20 1,62 0,007 0,16 1,4 2,8 0,33 0,09 203 1,7 0,03 7,0 3,72 <0.1 0,08 3,98 30,3 5,6 <0.05 4,1 5,11 35,7 0,06 <1 0,6 20,0 <10 4

JPC019B Soil Pulp 0,35 9,44 14,20 57,8 40 17,9 8,1 321 2,49 6,7 2,4 0,2 15,5 6,5 0,14 0,20 0,34 37 0,05 0,027 19,5 21,7 0,42 53,3 0,127 <20 2,34 0,014 0,25 0,8 5,0 0,34 <0.02 41 0,4 <0.02 7,8 4,24 <0.1 0,21 2,12 40,4 4,6 <0.05 9,3 9,08 54,4 0,05 <1 1,2 34,2 <10 <2

JPC020A Soil Pulp 0,55 6,62 75,15 32,1 262 5,4 2,0 144 1,83 25,2 2,1 4,3 5,7 3,7 0,23 1,11 0,84 26 0,03 0,028 17,1 10,3 0,14 18,7 0,032 <20 1,15 0,010 0,11 0,4 2,1 0,33 0,04 183 1,2 0,02 7,7 3,25 <0.1 0,04 3,48 27,6 7,8 <0.05 1,9 4,35 45,6 0,07 <1 0,6 13,9 <10 6

JPC021A Soil Pulp 0,57 13,03 30,06 97,7 173 8,4 4,4 577 2,32 5,0 7,8 4,6 20,4 9,8 0,41 0,25 1,91 27 0,17 0,054 20,6 10,7 0,26 52,9 0,056 <20 2,32 0,015 0,22 0,1 4,2 0,36 0,04 94 0,7 <0.02 10,8 6,28 <0.1 0,07 3,03 55,8 8,1 <0.05 2,9 18,47 63,5 0,08 <1 2,2 33,9 <10 5

JPC022A Soil Pulp 1,20 23,83 120,45 95,6 518 9,8 3,7 290 2,15 31,1 4,0 28,4 7,7 6,3 0,78 2,62 0,77 37 0,11 0,070 16,2 15,4 0,17 44,9 0,108 <20 1,33 0,011 0,20 0,8 3,3 0,54 0,10 338 2,0 0,03 11,0 5,66 <0.1 0,09 9,01 59,5 20,3 <0.05 4,0 9,10 45,2 0,09 <1 1,4 29,8 <10 5

JPC022B Soil Pulp 0,43 6,43 53,51 66,7 149 4,8 3,1 335 2,79 13,6 6,6 3,0 37,0 3,2 0,32 0,92 0,43 30 0,07 0,045 27,4 9,3 0,23 37,8 0,167 <20 1,97 0,017 0,30 0,2 6,0 0,48 0,04 144 1,0 <0.02 12,8 7,11 <0.1 0,13 9,96 72,1 15,3 <0.05 4,0 16,62 72,8 0,10 <1 2,0 62,6 <10 2

JPC023A Soil Pulp 1,50 14,32 125,37 39,3 244 9,2 2,8 153 1,60 34,7 2,0 10,6 3,5 3,6 0,32 2,75 0,98 33 0,04 0,052 10,6 13,7 0,12 23,2 0,071 <20 1,08 0,007 0,11 1,4 2,3 0,59 0,10 390 2,5 0,05 8,5 4,09 0,1 0,08 6,19 28,3 10,5 <0.05 3,5 4,71 35,3 0,10 3 0,6 17,6 <10 4

JPC024A Soil Pulp 1,79 49,95 111,53 53,2 492 11,3 3,3 140 1,39 33,6 1,9 27,4 0,8 12,8 0,37 2,20 0,91 40 0,16 0,078 17,0 17,2 0,13 31,5 0,050 <20 0,97 0,008 0,12 1,5 1,6 0,25 0,15 433 3,0 0,05 7,2 6,79 <0.1 0,06 4,10 22,6 8,8 <0.05 3,1 9,14 29,9 0,06 2 1,2 13,0 <10 4

JPC025A Soil Pulp 0,65 15,46 106,08 40,3 212 8,0 2,9 182 0,80 8,7 23,9 4,7 0,6 19,5 0,55 0,67 0,48 22 0,28 0,050 18,2 11,8 0,15 58,5 0,017 <20 1,12 0,010 0,11 0,2 1,3 0,38 0,12 176 0,9 <0.02 5,6 5,74 <0.1 <0.02 1,58 17,0 5,4 <0.05 0,8 12,73 36,0 0,04 <1 2,9 30,5 <10 2

JPC025B Soil Pulp 0,46 9,18 73,90 31,9 139 6,2 2,4 108 0,77 6,8 20,2 3,1 1,3 13,0 0,34 0,39 0,41 20 0,16 0,030 19,7 10,9 0,15 53,8 0,021 <20 1,08 0,013 0,11 <0.1 1,8 0,33 0,06 96 0,6 <0.02 5,4 5,56 <0.1 <0.02 1,33 17,8 4,4 <0.05 0,8 11,64 40,3 0,03 <1 2,2 31,7 <10 <2

JPC026A Soil Pulp 0,65 5,76 27,08 91,7 100 6,4 2,5 772 1,51 9,1 5,2 2,9 3,3 8,5 0,57 0,49 1,38 15 0,15 0,044 9,4 7,1 0,13 43,3 0,022 <20 1,51 0,014 0,25 1,5 2,1 0,41 0,04 91 0,8 <0.02 6,9 6,83 <0.1 <0.02 2,55 61,4 5,9 <0.05 0,5 4,43 23,6 0,05 <1 1,9 45,7 <10 <2

JPC027A Soil Pulp 1,02 10,77 72,26 47,9 414 8,8 3,6 246 1,95 27,8 1,7 36,4 3,1 6,0 0,13 1,54 0,62 40 0,07 0,045 12,8 16,4 0,23 60,6 0,087 <20 1,34 0,010 0,24 0,8 3,1 0,44 0,07 278 1,7 0,04 8,3 4,51 <0.1 0,08 4,57 34,3 8,6 <0.05 3,6 6,11 27,0 0,07 2 0,6 29,5 <10 5

JPC028A Soil Pulp 1,11 12,24 90,30 26,5 398 6,8 1,5 92 0,92 34,6 1,2 6,7 0,4 4,5 0,19 1,84 1,70 24 0,07 0,036 8,0 11,2 0,07 16,5 0,013 <20 0,69 0,009 0,08 1,3 0,7 0,33 0,07 241 1,9 0,04 6,5 3,25 <0.1 <0.02 2,19 19,2 7,8 <0.05 0,8 2,53 17,5 0,05 1 0,3 7,8 <10 <2

JPC028B Soil Pulp 0,31 1,76 32,66 25,5 71 2,8 0,9 125 1,47 13,4 2,3 0,5 4,3 2,2 0,04 0,29 2,06 12 <0.01 0,014 8,7 5,6 0,08 13,5 0,007 <20 1,15 0,014 0,12 0,4 1,2 0,35 <0.02 45 0,4 <0.02 7,1 4,93 <0.1 <0.02 1,94 34,7 4,0 <0.05 0,6 3,08 21,6 0,03 <1 0,4 21,0 <10 <2

JPC029A Soil Pulp 2,42 25,25 153,88 51,6 648 11,3 2,7 127 1,58 57,9 1,3 9,6 0,4 6,5 0,38 4,07 2,12 35 0,07 0,085 15,5 16,5 0,07 27,8 0,022 <20 0,77 0,004 0,11 1,6 0,7 0,32 0,17 585 3,5 0,06 7,0 3,31 0,1 0,04 2,04 14,9 10,4 <0.05 1,9 3,82 33,8 0,08 2 0,3 5,7 <10 3

JPC030A Soil Pulp 1,25 12,67 86,63 36,7 248 9,0 2,1 120 1,35 26,9 1,4 7,3 0,7 4,7 0,24 2,06 0,98 31 0,06 0,041 8,9 14,4 0,09 24,0 0,025 <20 0,89 0,009 0,11 1,2 1,2 0,29 0,10 378 2,0 0,02 6,4 3,26 <0.1 0,03 2,54 19,8 6,8 <0.05 1,7 3,02 19,2 0,05 <1 0,2 9,8 <10 <2

JPC031A Soil Pulp 2,03 30,31 240,25 47,5 377 9,7 2,6 103 1,22 48,0 3,4 15,3 0,4 8,9 0,27 3,54 2,12 30 0,11 0,053 8,6 15,2 0,06 40,0 0,018 <20 0,75 0,010 0,10 1,6 1,0 0,36 0,13 454 4,7 0,04 7,7 3,95 <0.1 0,04 3,22 20,1 12,8 <0.05 1,7 3,35 18,3 0,08 2 0,8 8,3 <10 3

JPC031B Soil Pulp 0,48 8,28 66,79 43,6 143 3,8 1,6 270 1,93 38,3 4,3 2,9 3,5 3,7 0,10 0,76 3,98 18 0,02 0,023 7,8 8,3 0,08 20,0 0,012 <20 1,21 0,016 0,14 0,4 1,5 0,39 0,03 116 1,1 0,03 8,4 5,22 <0.1 <0.02 3,29 37,0 4,8 <0.05 0,4 3,07 18,4 0,04 <1 0,6 24,9 <10 <2

JPC032A Soil Pulp 0,75 69,48 86,90 137,9 370 33,3 12,7 658 3,65 47,8 1,7 4,9 3,0 27,1 0,53 0,63 1,10 52 0,19 0,115 36,3 33,2 0,56 108,1 0,054 <20 2,92 0,011 0,41 0,5 2,6 0,60 0,05 759 0,8 0,05 9,2 8,39 <0.1 0,03 1,70 73,3 4,7 <0.05 1,5 7,35 72,6 0,05 <1 2,2 36,8 <10 <2

JPC032B Soil Pulp 0,77 79,13 91,06 141,0 373 35,3 13,5 703 3,93 51,4 1,8 4,6 3,8 27,9 0,50 0,59 1,08 55 0,18 0,104 39,3 35,5 0,58 113,1 0,061 <20 3,15 0,011 0,44 0,3 2,9 0,63 0,04 707 0,7 0,04 9,9 8,99 <0.1 0,03 1,71 78,1 4,6 <0.05 1,8 8,04 78,7 0,05 <1 2,3 39,2 <10 <2

JPC033A Soil Pulp 1,98 93,66 165,80 99,7 2017 25,4 8,6 642 2,86 42,6 1,7 8,9 0,9 14,6 0,42 1,89 0,82 61 0,13 0,145 21,8 28,9 0,37 151,9 0,022 <20 1,50 0,008 0,13 0,5 1,5 0,28 0,14 313 2,3 0,04 8,4 2,58 <0.1 <0.02 1,39 23,7 10,6 <0.05 0,8 5,89 48,3 0,07 1 0,6 24,0 <10 <2

JPC034A Soil Pulp 1,03 76,05 367,10 207,3 744 20,9 8,4 515 2,09 25,4 3,2 15,1 1,0 17,3 0,56 0,98 1,57 34 0,17 0,083 20,2 22,4 0,24 116,7 0,017 <20 1,72 0,013 0,17 0,4 1,5 0,35 0,06 585 0,9 0,04 6,4 4,38 <0.1 <0.02 1,13 30,7 10,6 <0.05 0,4 8,89 43,6 0,03 <1 2,0 26,7 <10 2

JPC034B Soil Pulp 1,08 145,89 449,55 212,5 816 21,7 9,7 683 2,96 30,6 3,4 16,0 2,2 18,8 0,56 1,11 1,19 31 0,16 0,068 20,0 22,9 0,22 140,8 0,018 <20 1,66 0,015 0,16 0,4 2,0 0,34 0,04 562 0,7 0,03 6,6 4,25 <0.1 <0.02 0,94 29,9 9,6 <0.05 0,5 9,16 43,4 0,04 <1 2,0 27,3 <10 <2

JPC035A Soil Pulp 0,78 36,38 52,38 104,1 390 23,9 11,5 1283 2,46 14,2 1,4 9,6 0,8 11,8 0,46 0,43 0,73 41 0,17 0,079 21,5 28,8 0,26 86,9 0,020 <20 1,87 0,010 0,20 0,4 1,2 0,33 0,05 132 0,6 0,03 6,2 3,60 <0.1 <0.02 0,60 37,3 3,1 <0.05 0,3 6,04 47,3 0,04 <1 1,2 23,2 <10 <2

JPC035B Soil Pulp 0,81 36,81 52,55 100,8 376 25,2 12,6 1415 2,64 13,9 1,5 5,0 1,2 11,1 0,36 0,42 0,78 41 0,15 0,062 23,4 28,3 0,26 83,7 0,023 <20 1,94 0,008 0,20 0,3 1,4 0,32 0,03 113 0,6 0,04 6,8 3,55 <0.1 <0.02 0,58 36,4 3,3 <0.05 0,3 6,28 51,9 0,04 <1 1,2 24,9 <10 <2

JPC036A Soil Pulp 2,11 24,50 654,29 34,7 331 10,9 2,9 67 1,14 36,5 1,4 5,8 0,7 5,3 0,36 2,67 1,02 34 0,04 0,053 11,6 16,2 0,06 24,4 0,026 <20 0,85 0,009 0,08 1,4 1,3 0,33 0,15 478 2,6 0,04 8,5 1,32 0,1 0,06 2,79 8,2 8,3 <0.05 3,3 3,47 23,2 0,08 3 0,4 2,7 <10 <2

JPC036B Soil Pulp 0,46 4,98 50,54 21,9 118 5,8 2,1 118 2,29 17,7 1,1 1,0 2,4 4,6 0,20 0,50 0,40 35 0,02 0,021 14,7 15,6 0,10 27,0 0,020 <20 1,46 0,007 0,09 <0.1 1,5 0,20 0,03 193 0,8 0,02 7,4 2,28 <0.1 <0.02 1,68 14,0 2,1 <0.05 0,6 3,24 31,1 0,04 <1 0,4 11,1 <10 <2

JPC037A Soil Pulp 0,78 28,34 83,66 125,3 483 8,1 2,5 443 1,45 11,7 2,8 13,2 0,9 11,5 0,34 0,69 1,44 15 0,29 0,069 7,1 8,7 0,10 53,7 0,015 <20 1,62 0,011 0,19 0,8 1,2 0,39 0,06 287 0,8 0,02 7,5 7,74 <0.1 <0.02 3,44 47,0 7,4 <0.05 0,2 2,82 15,8 0,03 <1 0,9 42,0 <10 <2

JPC038A Soil Pulp 2,28 32,35 127,20 55,7 449 13,1 3,6 242 1,56 49,9 2,6 13,1 0,8 7,7 0,31 2,73 1,49 46 0,08 0,068 9,9 18,7 0,09 64,9 0,029 <20 1,01 0,008 0,10 1,6 1,9 0,47 0,12 449 3,0 0,04 9,1 4,70 <0.1 0,05 4,29 26,3 9,9 <0.05 3,3 4,07 21,1 0,07 3 0,7 14,6 <10 4

JPC039A Soil Pulp 1,00 31,39 99,04 42,9 401 9,2 2,6 159 1,69 35,4 2,6 14,7 1,8 7,4 0,11 1,16 1,56 30 0,05 0,038 12,6 17,9 0,11 34,0 0,030 <20 1,14 0,012 0,13 0,4 1,4 0,37 0,05 307 1,3 0,03 8,4 5,27 <0.1 0,03 3,84 27,2 11,9 <0.05 1,8 4,29 26,5 0,04 1 0,5 18,0 <10 <2

JPC040A Soil Pulp 2,07 21,26 120,80 37,3 262 10,1 2,6 128 1,47 54,3 2,7 6,3 0,7 5,1 0,15 2,42 1,60 38 0,03 0,038 9,4 17,1 0,07 21,3 0,021 <20 0,93 0,006 0,09 1,7 1,3 0,43 0,08 378 2,4 0,05 8,5 3,49 <0.1 0,03 3,20 19,0 8,3 <0.05 1,7 3,66 19,0 0,08 3 0,4 9,2 <10 <2

JPC040B Soil Pulp 0,47 8,78 40,96 25,3 129 6,4 2,2 388 1,44 17,6 3,8 0,3 2,6 4,1 0,05 0,44 1,13 17 0,01 0,024 7,2 11,6 0,09 24,9 0,009 <20 1,55 0,014 0,14 0,8 1,5 0,41 <0.02 199 0,9 0,03 6,1 3,64 <0.1 <0.02 1,79 30,8 2,6 <0.05 0,3 3,04 16,5 0,05 <1 0,5 23,8 <10 <2


